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EL ORO

El oro es un material blando con un color
amarillo caracteristico. Es el elemento mas
maleable y duactil. No le afectan el aire,
agua los alcalis ni los acidos.

Atacado unicamente por el agua regia,
HNO/HCI. Debido a su no-reaccion quimica, se
suele encontrar en su estado natural. Es un
buen conductor térmico y eléctrico y posee
excelentes propiedades reflejantes a la luz e
infrarrojo s. Su presencia en la corteza
terrestre es de 0.0011 ppm.

Su punto de Tfusion es de 1073° C y Ila
volatilizacion 2600°C. La densidad del oro es
de 19.42.



MINERALOGIA DE LOS
MINERALES AURIFEROS

ElI conocimiento de 1la mineralogia del
mineral, apropradamente combinada en las
pruebas metalurgicas, proporcionan las
herramientas necesarias para mejorar la
Recuperacion.

OCURRENCIA oro libre

PELORO \\\i Oro en ganga Silicea
Oro asocirado a Sulfuros
Metal 1cos

Oro asociado a
Minerales Carbonaceos



TIPOS DE YACIMIENTOS
AURIFEROS -

Vetas y Tilones de Cuarzo Aurifero.

Placeres: arenas Y gravas que
contienen muy pequenas cantidades de
oro nativo y otros minerales pesados.

(depositos aluviales)

Depositos diseminados de oro: Estos
yacimientos han sido puestos
recientemente en explotacion. Son
diseminados de oro en gramos muy fiInos
en calizas, dolomitas.



MENAS AURIFERAS ——

El oro esta libre y parte
asociada generalmente a
pirita o arsenopirita. Es el
tipo de mena de oro mas
comun.

ElI oro estd asociado a ganga
de cuarzo, en las cuales
primitivamente estuvo asociado
a sulfuros de hierro, el cual
por efectos geoldgicos , fue
lixiviado pasando el Fe a
estado de oxido.

ElI oro es subsidiario, o0
complementario de una mena
metalica compleja, tal como
Pb, Cu Zn.




PROCESO DE CIANURACION

1. CIANURACION:

La cranuracion es el método mas i1mportante
para la extraccion del oro de sus minerales y
se usa a escala comercial en todo el mundo.

Mediante este proceso, se logra disolver el
oro y la plata (en forma preferencial) usando
una solucion alcalina débil de ciranuro de
sodio.

El oro contenido en el licor resultante de la
lixiviacion puede recuperarse por cualquiera
de los sigulientes procesos: precipitacion con
polvo de zinc, o adsorcion en carbodn
activado.



1.a. Reacciones de disolucion de Oro:

En soluciones diluidas de cranuro de
sodio tenemos:

8 Ecuacion de Elsner

4 Au + 8 NaCN + 0, + 2H,0 = 4 AuNa(CN), + 4 NaOH



1.b. Técnicas de Cirianuracion:

CIANURACION

PILAS
HEAP - LEACHING

TINAS & VATS
VAT - LEACHING

AGITACION




1.c. Principales factores que afectan
disolucion del oro:

FACTORES

% TAMANO DE PARTICULA

CONCENTRACION DE

CI1ANURO

CONCENTRACION DE
OXTGENO

LA TEMPERATURA

LA ALCALINIDAD - PH

1a






